INNOFORM

Folienprifungen und Eigenschaften in der Praxis
Agenda Tag 1 - Mittwoch, 12.03.2014

Die Vortrage an diesem Veranstaltungstag halt fiir Sie Rene Arm von arm-alysis.

14:30 Kurze Verschaufpause
Empfang und Eintreffen der Teilnehmer

Rene Arm
arm-alysis

Mechanische Prufungen - Teil 1
« Zugversuch, Durchstof3versuch (dynamisch [Dart Drop]; quasistatisch), Siegelnahtfestigkeit, Hot-Tack-Verhalten

8:00 Vorstellungsrunde

8:15 Rene Arm
arm-alysis
Einleitung: Von der Folie zur fertigen Verpackung

« Unterschiedliche Prozesse mit unterschiedlichen Anforderungen und Prifungen

14:45 Rene Arm
arm-alysis

Typische Priifungen an vorgefertigten Beuteln und Verpackungen
» Dimensionspriifungen, Festigkeitspriifungen, Dichtigkeitstests (Prufflussigkeiten, Platzdruckprifungen, Unterdrucktests)

10:00 Kaffeepause

10:15 Rene Arm
arm-alysis
Typische Folienprifungen bei der Veredelung von Folien Teil 2: Typische Prifungen bedruckter Artikel:

« Benetzbarkeit, Farbhaftung, TESA-Test, Knittertest, Glanzmessung, EAN-Code Priifung, Restlésemittelgehalt, Schnelltests auf
PVDC- oder Nitrolackbeschichtung

13:15

Mechanische Prifungen - Teil 2

« Verbundhaftung, Reibungsverhalten, Biegesteifigkeit, WeiterreiRfestigkeit
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11:15 Mittagspause

9:15 Rene Arm
arm-alysis

Typische Folienprifungen bei der Veredelung von Folien Teil 1:Langen- und Gewichtsprifungen

« Gewichtspriifungen: Flachengewicht (Materialgewicht), Auftragsgewichte (Lacke, Kleber, Beschichtungen), Foliendicke,
Abschnittlange, Planlage

Abschlussdiskussion und Ausklang
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